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下列样品由客户提供及确认为： 

 

 

委托单位 江苏富之岛美安纺织品科技有限公司 

 

 

委托单位地址 江苏省南通市海门区人民西路 1288号 

 

 

客供样品描述 聚乳酸枕头 

 

 

样品描述. (A)枕头 

 

 

颜色/色号 (A)白色 

 

 

纤维成分/材质 (A)面料：100%棉；填充：100%聚乳酸 

 

 

样品数 (A)1 

 

 

安全类别 B类 

 

 

产品等级 一等品 

 

 

检测类别 委托送样检验 

 

 
 

样品送达日期 2021-07-07 

 

 

检测周期 2021-07-07 - 2021-07-15 

 

 

 
 

检测依据 详见检测结果页 

 

 

检测结论 本报告仅提供实测数据， 详见检测结果页，检测结果仅适用于收到的样品。 

 

 
 

通标标准技术服务（上海）有限公司 

 

 

批准人签署 

 

      

    

      

      

 

徐岑玲 (授权签字人) 
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检测结果检测结果检测结果检测结果 

 
    

 

GB 18401-2010 B类类类类; GB/T 29862-2013 

 

    

 

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 
 

 

测试结果 
 

 

耐干摩擦色牢度 

GB/T 3920-2008 

 

 

见结果 

 

枕套 

 

级 
 

- 
 

干摩擦沾色 
 

4-5 

 

耐水色牢度 

GB/T 5713-2013 

 

 

见结果 

 

枕套 

 

级 
 

- 
 

变色 
 

4-5 
 

- 
 

- 
 

沾色 
 

 
 

级 
 

- 
 

棉 
 

4-5 
 

级 
 

- 
 

羊毛 
 

4-5 
 

耐汗渍色牢度 

GB/T 3922-2013 

 

 

见结果 

 

枕套 

 

级 
 

- 
 

酸性 

变色 

 

4-5 

 

- 
 

- 
 

酸性 

沾色 

 

 

 

级 
 

- 
 

酸性 

棉 

 

4-5 

 

级 
 

- 
 

酸性 

羊毛 

 

4-5 

 

级 
 

- 
 

碱性 

变色 

 

4-5 

 

- 
 

- 
 

碱性 

沾色 

 

 

 

级 
 

- 
 

碱性 

棉 

 

4-5 

 

级 
 

- 
 

碱性 

羊毛 

 

4-5 

 

异味 

GB 18401-2010, 6.7 

 

 

见结果 

 

A 

 

- 
 

- 
 

异味检测结果 
 

无异味 

 

pH值 

GB/T 7573-2009 

0.1mol/L KCL萃取液 

 

备注: 

1) 萃取液 pH值: 5.0 - 7.5 

2) 萃取液温度: 22℃ 

 

 

 

见结果 

 

1 

 

- 
 

- 
 

pH 值 
 

8.9 

 

甲醛含量 

GB/T 2912.1-2009 
 

备注: 

ND = 未检出(<RL) 

  

检出限=20mg/kg 

 

 

 

见结果 

 

1 

 

mg/kg 
 

- 
 

甲醛含量 
 

ND 
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GB 18401-2010 B类类类类; GB/T 29862-2013 

 

    

 

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 芳香胺 化学文摘号 
 

测试结果 
 

可分解致癌芳香胺染料 

GB/T 17592-2011 
 

备注: 

ND = 未检出 ( <检出限 ) 

  

检出限 = 5mg/kg 

  

* = 超出限量 

 

 

 

见结果 

 

1 
 

mg/kg 
 

- 
 

4-氨基联苯 

 

92-67-1 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

联苯胺 

 

92-87-5 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4-氯-邻甲基苯胺 

 

95-69-2 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2-萘胺 

 

91-59-8 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

邻氨基偶氮甲苯 

 

97-56-3 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

5-硝基-邻甲苯胺 

 

99-55-8 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

对氯苯胺 

 

106-47-8 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2,4-二氨基苯甲醚 

 

615-05-4 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4,4'-二氨基二苯甲烷 

 

101-77-9 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

3,3'-二氯联苯胺 

 

91-94-1 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

3,3'-二甲氧基联苯胺 

 

119-90-4 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

3,3'-二甲基联苯胺 

 

119-93-7 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 

 

838-88-0 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2-甲氧基-5-甲基苯胺 

 

120-71-8 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) 
 

101-14-4 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4,4'-二氨基二苯醚 

 

101-80-4 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4,4'-二氨基二苯硫醚 

 

139-65-1 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

邻甲苯胺 

 

95-53-4 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2,4-二氨基甲苯 

 

95-80-7 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2,4,5-三甲基苯胺 

 

137-17-7 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

4-氨基偶氮苯 

 

60-09-3 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

邻氨基苯甲醚 

 

90-04-0 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2,4-二甲基苯胺 

 

95-68-1 
 

ND 
 

mg/kg 
 

- 
 

2,6-二甲基苯胺 

 

87-62-7 
 

ND 
 

  

 

   

检测项目及测试方法 判定 样品 技术要求 测试结果 

纤维含量 

FZ/T 01057.3-2007 &  
FZ/T 01057.4-2007 &  
FZ/T 01057.2-2007 

见结果 (A) - 面料 100% 棉 

纤维含量* 

FZ/T 01057.3-2007 &  
FZ/T 01057.4-2007 &  
FZ/T 01057.2-2007 & 

FITR 方法 

见结果 (A) - 填充物 100% 聚乳酸纤维 

 
        

 

测点列表测点列表测点列表测点列表/ 材质列表材质列表材质列表材质列表 

 

 

样品号样品号样品号样品号 测点号测点号测点号测点号 描述描述描述描述 材质材质材质材质 颜色颜色颜色颜色 备注备注备注备注 

 

 

A 1 枕套    

 

 



 

 

检测报告检测报告检测报告检测报告                     SL52115283172601TX       日期日期日期日期:2021年年年年 07月月月月 15日日日日         第第第第 4 页页页页 共共共共 4 页页页页 

 

 
 

样品照片样品照片样品照片样品照片 

 

     

  

 

  

  

 

  

 

*=检测方法不在本机构 CMA资质认定范围内，本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部

参考 

 

***报告结束*** 
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